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Tableau des résistances superficielles :          Tableau de conductivité thermique des enduits : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Désignation Conductivité thermique  (w/m.K 

Enduit traditionnel au mortier 1.15 

Enduit à la chaux aérienne 0.87 

Enduit monocouche 1.15 

Enduit plâtre 0.35 


