Dossier technique DT 13

PRESSION DE CONTACT ADMISSIBLE SUIVANT LES MATERIAUX
(ET TRAITEMENTS THERMIQUES)
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1 Fontes 5 +trempe superficielle
2 Aciers au carbone 6 Aciers de nitruration
3 Aciers alliés coulés 7 Aciers de cémentation alliés

4 Aciers alliés forgés



