SESSION 2017

BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES BOIS
OPTION : Scierie

DUREE : 14 heures COEFFICIENT : 8

Epreuve EP2 - FABRICATION ET/OU MISE EN (EUVRE

DOSSIER REPONSES

DOCUMENTS TECHNIQUES

CE DOSSIER EST COMPOSE DES DOCUMENTS : DTR 1/4 a DTR 4/4

A LA FIN DE L’EPREUVE, LE CANDIDAT REMETTRA L'INTEGRALITE
DU DOSSIER CLASSE AUX EXAMINATEURS




DECOUVERTE DES ATELIERS ET PRISE EN CHARGE DES MATE RIELS : temps total conseillé : 1 heure non compris dans le temps d’épreuve

FABRICATION ET MISE EN (EUVRE : Réalisation d’'un déb it (Temps total estimé : 11 heures)

EPREUVE 1 - EPREUVE 5

1. CUBAGE DE LA GRUME

Formules : C2x L nxD?xL
Vs —MMM ou V=
4Xm 4
Avec : V : volume de la grume (en m®) L : longueur (en m)

C : circonférence (en m) D : diamétre (en m)

Développement des calculs :

Volume de la grume (m 3): V=

10. INVENTAIRE DES PRODUITS FABRIQUES

Nom du

Longueur| Largeur |Epaisseur Volume
produit

Quantite | ™"y | (mm) | (mm) (m?)

TOTAL

EPREUVE 2
. Largeur
. Epa,usseur. Le, PAS ) Nombre de totale
Nom du profil Tolérance : Tolérance : ] . .
dents: Z Tolérance :
+/- 0.01 mm +/- 0.5 mm
+/- 0.5 mm
Profondeur Epaisseur
Angle d'attaque . de dent. Voie totale. du corps de
Tolérance : Tolérance : Tolérance : lame
+/-1° +/- 0.5 mm +/- 0.01 mm Tolérance
+/- 0.01 mm

Pour I'épreuve de tri : appliguer la norme de tri-c

lassement correspondant a

I'essence de bois scié

11. CALCUL DU RENDEMENT MATIERE DU DEBIT (EN POURCE NTAGE)

Volume Produits

R% = x 100
Volume Grume
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‘Classement sur 2 faces (pré!lxe

NORMES DE CLASSEMENT NF EN 1611-1 D’AVIVES DE RE SINEUX

R T A ST

2

G ) ou sur 4 cbtés (priﬁxe '64')_

(Méthode visuelle )

6

Classement sur 4 ctés (préfixe

200mm

e e

W mm -

 nimporte quel cbté

0% delasurface |

50% de lasurface |

[ Bois de compression

0% delasurface |

SD%delnsurﬁm . :

Exclue

~ Dégits dimsectes

sur

| surwimporte quelcote |

Fladm ~ | Longueur (%6 dela

 sur chaque aréte)

Présence:

. Fente en bout
 de la piéce)

_35.%' W

- mmmnm('?“ﬂ
| la longueur de Ia piéce)

© Exclues

Exclues

Né&farmations

“Voir Norme NF EN 16111

Normes de classement des sciages de chénes EN 975- 1

Plots et plateaux

Choix Q-B A et QS A

Chox Q-B 1et Q-5

= boe ek s mfermury &5 mm,
admis an reembe rdomeur B

* foeurk sans de diamdine
i 5 et 2% mimy,

aciTs dars Piqivaknog

d'un npend nlimicur & 50 mm

= Ak jrecss TchChion:

g npekl non aehément

o pom infirieur & 25 mm,

un moegdd sole inféno

& Hi% de s L dy platess,
medure, gifhee, ente-acone, aubear
altent 5 mold, copr boun micneur

1 25%, pium d'abie

Eechics : lunom, poymhee

& Aoz presentznt
e b recibude et i i
pratouement drod

& Lin noedd san admis
infénewr A mm

w St S e chion |

Ly o] ek beeenr @ 15%
e |5 larger Gl plaisa,

b i oy bEmient & ol
[ESTI e o

Ewdlus. - noseads nan adhéents
Ol EROME. Fechass, el
enire-eooyre, lamre, toeur b,
poETThire
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FICHE DE CONTROLE

Choix Q-B 2 Informations & donner par I'examinateur
=
EPREUVE 3 /\
& ploe ks sars infineors & 5 mm, . L
admis sans limitation Epaisseur désirée : Tolérance :
= hoaucks sars de taméls
et 5 et Al mm,
admis dans [ equialencs
d'un roeud infiiews 5 100 mm Mesurer les épaisseurs des produits et cocher la case «piéce acceptée» ou «piece refusée».

& AT S relucTion
un noeud rion adreent i
o pour inférier 3 40 mm, =[RSl Piece 1 Piece 2 Piece 3 Piece 4 Piece 5
N noeud ok riensr (mm)
4754 dela egeur du plites
ke, pélsare, prlfe-Gooecs,
abver afing om0k, coeut ;4
L Infener & 250, Cote médiane
DOLITILES 5 ok,
i o ‘Buabesy;
Eucke - hunurs . ’
Piéce acceptée
Piece refusée
Chowx Q-B 3
et Q-5 3
Corrections éventuelles :
= Pk s
FrfiEeurs & 10 mm,
e etanon
.mmm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
arytre- 10 gt 70 mm,
T e T I |
md rﬂr"”rﬂ FE{“T"TI ....................................................................................................................................
® Ay S ek chan
un reasEd non adhdepr
o o e & 0
i roetad moie iridriear & 30%
e & brgeur du platesu,
madura, gélhass, subser alténd
seiderment 5 Boda, lunire,
cear brun indkreur 3 25 %,
prermiim sademen
5 soke pigure daubi
ChoixQ-Bd et Q-5 4
Pam chy kmsanon de srgularms, seut eschisan solon accond comirack ol .
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Numéroducandidat : ..........covvvviveeiininnan...

TABLEAU A COMPLETER PAR LE CANDIDAT

EPREUVE 6

CLASSEMENT D’AVIVES DE RESINEUX

N° avivé Choix Justifications

10
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